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LABORATORIOS DE CONTROL DE CALE_DAD COI‘:I DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C.T.E. CON N"_ MAD-L-043

Laboratorio de: MADRID
DILATACION TERMICA LINEAL Ensayo N°: 13/0847/1VA1
UNE-EN ISO 10545-8: 1997 Fecha emision: 26/12/2013
Fecha realizacion: 09/12/2013
Pag.: 11
CONTRATISTA: .
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA'Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

PLACA PROBETA Coeficiente de dilatacion térmica lineal
N° N° (10®/°C)
i 1 26,96
2 28,06
1 27,79
2
2 28,39
1 28,25
3
2 28,48
COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA MEDIO, (10°/°C) 27,99

NOTAS:

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n® 66373.

. |
JE E ARE@ DIRECTOR DEL LABORATORIO

)

José Luke DEJLAFUBNTE DE PABLOS José Antg RGUETA LAZARO



En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan nicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ningln caso, de Ia interpretacion o uso indebido de este documento.
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LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD CON DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIO$ DEL C.T.E._ CON N® MAD—L—O_4_3

Laboratorio de: MADRID
Ensayo N°: 13/0847/1VA2
Fecha emision: 26/12/2013

Fecha realizacion: 09/12/2013
Pag.: 111

DETERMINACION DE LA
RESISTENCIA QUIMICA
UNE-EN ISO 10545-13: 1998

CONTRATISTA:

OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA'Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

DETERMINACIONES CLASIFICACION (*)
Solucién de Cloruro de Amonio 100 g/l GA
Hipoclorito Sédico 20 mg/| GA
Acido Clorhidrico 3 % GLA
Acido Citrico 100 g/I GLA
Hidroxido Potasico 30 g/l GLB (1)
NOTAS: (*)

CLASIFICACION BALDOSAS ESMALTADAS

Clase GA Sin efecto visible

Clase GB Clara modificacion del aspecto

Clase GC Pérdida parcial o completa de la superficie original

Clase GLA Sin efecto visible

Clase GLB Clara modificacion del aspecto

Clase GLC Perdida tofal o parcial de la superficie original

(1) Se observa cambio de tonalidad a gris mas claro

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n®: 66373.

JEF EAREA DIRECTOR DEL LABORATORIO

José Luis DE LA FUENTE DE PABLOS José Antog 'TA LAZARO
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LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD -CON DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C.T.E. CON N° MAD-L-043

Laboratorio de: MADRID
ENSAYO DE PLANICIDAD Ensayo N°: 13/0847/1VA3
UNE EN ISO 10545-2: 1998. Fecha: 26/12/2013
Hoja 11
CONTRATISTA: -
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA'Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:

05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.
MUESTRA: Placas de resina con cargas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

DETERMINACION |Placa n° 1 2 3 4 5
Curvatura central
CCL1 (mm) -120 -060 -0,30 -0,50 0,09
CCL2 (mm) -1,60 030 -1,16 -0,02 1,46
CCL3 (mm) -1,50 0,70 -0,75 098 -0,16
CCL4 (mm) -1,92 -104 -164 09 -0,14
Curvatura central maxima respecto a la diagonal (%):.................. 0,69
Curvatura lateral
CLL1 (mm) 028 055 1,08 208 215
CLL2 (mm) -036 098 385 160 253

gbﬁg‘;ﬁ&g’f CLL3 (mm) 075 022 082 254 130
CLL4 (mm) -022 035 198 226 257
Curvatura lateral max. respecto a la medida de fabricacion (%):.. 1,96
Alabeo
CLL1 (mm) 1,31 0,86 2,90 -267 -0,04
CLL2 (mm) -028 -0,73 -403 334 1,11
CLL3 (mm) 059 120 205 -040 -1,10
CLL4 (mm) -1,04 -1,58 -205 3,59 0,50
Alabeo maximo respecto a la diagonal (%):.........cccvveueveeennn... ﬂ 1,45

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n°: 66373.

JEFE DE’AREA

José Luis DE ENTE DE PABLOS Jogé Antonio’ HERGUETA LAZARO



En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan Unicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ninguin caso, de la interpretacion o uso indebido de este documento.
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LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD CON DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C.T.E. CON Ne MAD-L-043

RESISTENCIA A LA FLEXION Y e o UAd
CARGA DE ROTURA F::::c;mi;ién' 26/12/2013
VINE-EN I50°10545:-4: 1037 Fecha realizacion: 09/12/2013
Pag.: 1/1
CONTRATISTA: -
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO:

e Diametro del rodillo "d", (mm): 20,0
e Grosor del caucho "t", (mm): 50
e Distancia entre los puntos de apoyo y los bordes de la baldosa "I", (mm): 10,0
o Distancia entre los rodillos de apoyo "L", (mm): 175,0
RESULTADOS OBTENIDOS:
PLACA CARGA DE ROTURA| FUERZA DE ROTURA RESISTENCIA A LA FLEXION
N° (N) (N) (N/mm?)
1 2380,1 2118,6 10,3
2 3989,9 3562,4 10,4
3 1776,9 1586,5 11,7
4 1034,7 9229 8,8
5 2116,4 1888,7 10,0
6 1179,5 1057,4 10,9
7 3708, 1 3346,6 9,9
VALOR MEDIO 2312,2 2069,0 10,3

NOTAS:

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n°; 66373.

JEFF DE ARE DIRECTOR DEL

RA\T ORIO
José Luis DE|L FUENTE DE PABLOS José A GUETA LAZARO
\



En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan Gnicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S_A. no se hace responsable en ningln caso, de la interpretacion o uso indebido de este documento.
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LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD CON DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEI: C.T.E. COI\! N© MAD-L-043

Laboratorio de: MADRID
ABSORCION DE AGUA Ensayo N°: 13/0847/1VA5
UNE-EN ISO 10545-3: 1997 Fecha emision: 26/12/2013
Fecha realizacion: 09/12/2013
Pag.: 111
CONTRATISTA: R
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.
RESULTADOS OBTENIDOS:
PLACA ABSORCION

N° (%)

1 0,4

2 0,4

3 0,5

4 0,4

5 0,4

COEFICIENTE DE ABSORCION DE AGUA MEDIO, (%) 0,4
NOTAS:
OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n® 66373.
JEFE DE A DIRECTOR DEL LIABORATORIO

José Luis DE

ETA LAZARO




En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan Unicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ning(in caso, de |2 interpretacion o uso indebido de este documento.
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LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD CON DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C,T.E; CON N© MAD—L—04_3

RESISTENCIA AL IMPACTO Laboratorio de:  MADRID

POR MEDICION DEL Ensayo n°: 13/0847/1VA6
COEFICIENTE DE Fecha: 26/12/2013
RESTITUCION

UNE-EN-ISO 10545-5:1998

CONTRATISTA:  ---
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

PLACA N° COEFICIENTE DE RESTITUCION
1 0,72
2 0,72
3 0,73
4 0,71
el 0,72

COEFICIENTE DE RESTITUCION MEDIO 0,72

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n® 66373.

DIRECTOR DE LABORATORIO

José L. DE José A. LAZARO




En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan dnicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace respansable en ningdn caso, de la interpretacian o uso indebido de este documento.
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LABORATORIOS DE C-ONTROL DE CALIDAD CON DECL;\-RAC}ON RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS PEL C.T.E. _CON N MAD-L-043

CHOQUE TERMlCO Laboratorio de: MADRID
Ensayo n°: 13/0847/1VA8
UNE-EN-ISO 10545-9: 1997 Y
Fecha: 26/12/2013
CONTRATISTA: ---
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA'Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

CARACTERISTICAS DEL ENSAYO:

Absorcién de agua, %: 0,4
N° de placas sometidas a ensayo: 5
Tipo de ensayo realizado: con inmersion.

RESULTADOS DEL ENSAYO:

\I‘;II% SE APRECIAN EN NINGUNA PROBETA DEFECTOS VISIBLES A SIMPLE
TA.

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n° 66373.

JEFE,D : DIRECTOR DE BORATORIO

Jose Luis DE “RGUETA LAZARO




En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan tnicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ningin caso, de Ia interpretacion o uso indebido de este documento.
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LABORATORIOS DE CO_NTROL DE CALIDAD CON DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL_ C.T.E. CON Ne MAD-L-043

RESISTENCIA A LAS Laboratorio de: MADRID
MANCHAS Ensayo n°: 13/0847/1VA9
UNE-EN ISO 10545-14: 1998 s 26/12/2013
CONTRATISTA: -
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHAY SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.
RESULTADOS OBTENIDOS:
CLASIFICACION
DETERMINACIONES )
Aceite de manchas verde en aceite ligero 5
Aceite de manchas rojo en aceite ligero 5
Solucién alcohdlica de yodo 13 g/l 5
Aceite de oliva 5
NOTAS: (*) Segun la norma de ensayo UNE-EN I1SO 10545-14: 1998, la clase 5

corresponde a la clase de baldosas para las cuales es mas facil hacer
desaparecer un agente de manchas concreto; la clase 1 corresponde
a la clase de baldosas para las que es imposible hacer desaparecer un
agente de manchas concreto con ninguno de los procedimientos y/o la
cara vista ha quedado irreversiblemente deteriorada

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n®: 66373.

JEFE DIRECTOR ABORATORIO
'\_
Jose Luis DE|LA FUENTE DE PABLOS José A FRGUETA LAZARO



En el caso de que las muestras no hayan sido tomadas directamente por Euroconsult S.A. los resultados de estos ensayos afectan tnicamente a las muestras ensayadas. Euroconsult S.A. no se hace responsable en ningln caso, de la interpretacion o uso indebido de este documento.
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LABORATORIOS D.E CONTROL DE CALIBAD CON DECLARACION RESPONSABLE SEGUN R.D. 410/2010
INCLUIDO EN EL REGISTRO GENERAL DE LABORATORIOS DEL C:T.E: CON _N" MAD—L—EE‘I{_B

RESISTENCIA AL Laboratorio de: MADRID
DESLIZAMIENTO/RESBALAMIENTO SIN Ensayo N°: 13/0847/1VA10
PULIR EN PAVIMENTOS Fecha emision: 26/12/2013
UNE-EN 12633: 2003 Fecha realizacién: 09/12/2013
Pag.: 1/1
CONTRATISTA: 5
OBRA: ENSAYOS EN RESINA CON CARGAS PARA PLATO DE DUCHA

FECHA'Y SITIO DE LA TOMA DE MUESTRA:
05/12/2013. Entregadas en nuestro laboratorio por el peticionario.

MUESTRA: Placas de resina con cargas.

RESULTADOS OBTENIDOS:

VALORES OBTENIDOS DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (USRV)

PROBETA N° Posicién 1 Posicion a 180° Valor medio

Valores individuales | V',., |Valores individuales|v'®, | Probetas
1 55| 560 | 45 45i45 45 (50|50 (45(45(45| 45 45
2 50| 45| 45 4‘;5.45 45 |50|45|45|40|40| 42 44
3 50| 45| 45|40 40| 42 |50 (4545|4545 45 44
4 55|50 | 45|45 45| 45 [55|50|45]45|45] 45 45
5 50 | 45 45‘45_45 45 |[45|45|45|45|45| 45 45
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DE LA MUESTRA (USRV) = 45

NOTA: Para el calculo del valor medio se tienen en cuenta los tres tltimos valores de cada posicién.

OBSERVACIONES: Parte de toma de muestra n°: 66373.

JEFE DIRECTOR [ BORATORIO

José Luis DE UA[FUENTE DE PABLOS José A RGUETA LAZARO



